
DISEGNO TECNICO PENTA W. R6

PENTA W. R6 CURVO

PARTICOLARE DEL GIUNTO

Spessore
nominale (mm)

50

60

80

100

Coefficiente di Trasmissione Termica Medio Iniziale
in Accordo EN ISO 6946

K (W/m2 K)

Trasmittanza Termica
in Accordo UNI EN 14509 A.10

U (W/m2  K)

0,77

0,64

0,49

0,40

0,67

0,57

0,44

0,36

250

40

15

58 s

1.000

• Spessore (mm)
• Thickness
• Plattenstärke
• Epaisseur 50 60 80 100

Lana di roccia - Rockwool

Raggio 6,00 metri - 6 meters radius
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